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Traitement des joints avec toile polyester
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Traitement des joints haute résistance

Remarques :

1.La toile polyester ou la membrane Blueskin® WP200 doit étre prolongée d'au moins
100 mm (4 po) au-dela d'un changement de plan.
2.Quand on utilise la membgane Blueskin® WP200 comme indiqué, les angles rentrants de
I'horizontale a la vergicale doivent étre traitées a I'aide d'un congé de scellant HE925 BES,
prolongé de 12 mm (%2 po) horizontalement et verticalement a partir du coin.
Les surfaces sur lesquelles la membrane Blueskin WP200 doit étre posée doivent étre
apprétées avec I'Adhésif Blueskin® ou I'Apprét Aquatac.
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