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Coussin de néoprène
Tasseau biseauté

modifiedPLUS  

modifiedPLUS

Contreplaqué/sous-revêtement

Couche de finition du solin

Couche de finition modifiedPLUS
Sous-couche du solin

Sous-couche modifiedPLUS

Panneau de recouvrement

Pare-air/vapeur
Isolant

Platelage

Les membranes modifiedPLUS    peuvent être autoadhésives, soudées au chalumeau, collées au
bitume chaud ou posées à l'adhésif. Consulter les fiches techniques pour plus d'information et
pour connaître les apprêts requis.

Installer une pièce de pare-air/vapeur avant le support structural pour assurer la continuité.
Le sous-revêtement sur le platelage est facultatif, vérifier la réglementation locale.

Le tasseau biseauté n'est pas requis si la couche de finition ou toutes les couches sont posées
Ce détail facilite l'entretien de la toiture près des supports.

au chalumeau.
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10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7TOITURE CONVENTIONNELLE
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Systèmes de toiture
modifiedPLUS

Révision: 04


