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284 Watline Ave., Mississauga, ON L4Z 1P4
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Membrane souple pour solin 990-25
Membrane 790-11

Dalle
Apprêt 930-18

Membrane 790-11
Tissu de renfort en polyester
Membrane 790-11

appliquée à une épaisseur de 3 mm (1/8 po) pour une épaisseur totale de 5 mm (215 mils).

La première couche de 790-11 doit être appliquée à une épaisseur minimale de
790-11 avant l'installation de la membrane sur toute la surface.
La membrane souple pour solin 990-25 est mise en place dans une couche de 3 mm (1/8 po) de

2 mm (3/32 po) avant la mise en place du tissu de polyester. La deuxième couche est
2.

1.

Émis: 02-14-98

Échelle: aucune

10 avenue St. Pierre, Lachine, QC H8R 1N7

790-11 Tracé: 1:25

Révision: 03

WP-7B98
JOINT DE
CONSTRUCTION
AVEC JOINT DE COULÉE
JONCTION MUR/DALLE

Arrêt d'eau Synko-Flex


